FASSADENFARBEN

AkzoNobel

Matte Reinacrylat-Dispersion-Fassadenfarbe fiir langanhaltend farbige Oberflichen
|. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Herbol Herbidur ist der matte Reinacrylat-Fassadenschutz mit hoher Farbtonstabilitat. Durch einen hohen
Bindemittelanteil werden Pigmente sehr gut geschitzt, der Farbton bleibt stabil und eine mdgliche Kreidung
reduziert. Die geringe Verschmutzungsneigung, die hohe Bestandigkeit gegen Witterungseinfliisse und die
reduzierte Gefahr von Kalkausblihungen machen Herbol Herbidur zur idealen Lésung fiir hoch wetterbestandige
Fassadenbeschichtungen.

Das Produkt ist mit vorbeugendem, verkapseltem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgeristet.

Die Wirkung dieser Ausriistung ist stark abhéngig von der Gebaudekonstruktion, den klimatischen Bedingungen,
der geografischen Lage, den Umgebungsbedingungen und ist zeitlich begrenzt.

Eine Ausriistung kann das Risiko eines Befalls verringern, den Befall aber nicht dauerhaft verhindern.

WERKSTOFFBESCHREIBUNG
Fassadenfarbe gem. DIN EN 1062-1

weiss und in Tausenden von Farbtonen (iber den Herbol-ColorService, MineralColorPLUS bzw. Tonservice ab
Werk. Angaben nach DIN kdnnen farbtonabhangig abweichen (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten).

weiss 5 | und 12,5 I; Herbol-ColorService 11,51 und 12,51 [Mineralcmorlﬂ - Gl'u'.';;‘
W == Service

matt

ca. 1,46 kg/l

Glanz (Reflektometerwert) G3 matt <10

Schichtdicke Es >100 < 200 um

Korngrésse S, fein <100 um

Wasserdampf-Durchlassigkeit V, mittel sd = 0,43 m; y-H20 = 1500-3000

Wasser-Durchlassigkeit W niedrig  w < 0,07 kg/(m?h°.®)

Acrylat-Copolymeremulsion, Titandioxid, Natrium-Aluminium-Kaliumsilikat, Wasser, Additive, Filmkonservierer,
Isothiazolinone

EU-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max.
39 g/ VOC.

M-DF 02
Wasser

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.

Schweizer Umweltetikette Klasse E

Il.Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d.h.; sie miissen
abgestimmte sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe SMGV/BFS
Merkblatter, SIA Normen und Richtlinien. SMGV Checklisten, Priifprotokolle und Instandhaltungsanleitungen
beachten und nutzen.
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VERARBEITUNGSHINWEISE

BESCHICHTUNGSAUFBAUTEN
Untergrundvorbereitung

Kalkzement- u. Zementmortelputze
(P Mu. PNy,
Kategorie: CS II, CS lll u. CS IV:
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streichen, rollen, spritzen (airless)

Spritzdruck :  100-180 bar
Dusengrésse: 0,017-0,025 Zoll
Spritzwinkel :  40-80°

mindestens + 5 °C fiir Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wahrend der Trocknung

Uberarbeitbar und regenfest nach ca. 4-6 Stunden; durchgetrocknet nach ca. 2-3 Tagen

ca. 100-150 ml/m2 pro Beschichtung (auf glatten Untergriinden); ca. 150-250 ml/m2 pro Beschichtung (auf
rauen Untergriinden)

sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsiiblicher Haushaltsspiilmittel
ca. 2 Jahre im ungeéffneten Originalgebinde; trocken und kiihl, aber frostfrei

Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittelbasis entspricht BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse A.
Die Klasse der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifizierung des Produktes und der Mischrezeptur.

lll. Beschichtungsaufbauten
Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergrinde sind als mdgliche Beispiele zu verstehen.
Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu priifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen, Abbrennen etc. kann
gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gellifteten Bereichen durchfiihren.
Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls erforderlich.

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von Ausbliihungen, Algen, Pilzbefall,
Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.

Untergrund reinigen, nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen griindlich entfernen und nach Vorschrift
entsorgen. Glatte und dichte Untergriinde anschleifen und séubern. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung,
Trag- und Haftfahigkeit prifen. Pilz und Algen befallene Flachen griindlich reinigen und mit Herbol Fassaden
Reiniger* behandeln. (* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation
lesen.) Nachputzstellen fachgerecht fluatieren. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder
zwischenbeschichten. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten sowie
entsprechende SMGV Merkblatter fir Planung und Ausfiihrung von Maler- und Beschichtungsarbeiten. Bei
Feuchtigkeitsbelastung ist eine zligige Wasserabfiihrung zu gewahrleisten. Horizontale Flachen konstruktiv
schitzen.

Auf saugenden, nur leicht sandenden  Im Regelfall, insbesondere bei Eine satte, gleichméassige

Putzen eine Grundbeschichtung mit kontrastreichen Untergriinden bzw. Beschichtung mit Herbol Herbidur*,
Herbol Tiefgrund Aqua*, je nach bei starken Farbtonunterschieden max. 5 Vol.-% mit Wasser verdiinnt.
Saugfahigkeit des Untergrundes max.  zwischen Altbeschichtung und Je nach Farbton kann eine zusatzliche
50 Vol.-% mit Wasser verdinnt. Renovierungsfarbton muss in jedem Schlussbeschichtung erforderlich sein.
Auf sandenden, stark saugenden oder  Fall eine Zwischenbeschichtung mit

mehlenden Putzen eine Grund- Herbol Herbidur*, ca. 10 % mit Wasser

beschichtung mit Herbol Tiefgrund SB*  verdiinnt, im neuen gewlinschten

oder Herbol Multigrund SB* weiss Farbton erfolgen.

pigmentiert. Hinweis: Zum Erzielen einer leicht

gefiillten, egalisierenden Oberflache
kann Herbol Silatec Extra* als
Zwischenbeschichtung verwendet
werden.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

Hinweis: Mineralische Leichtputze der Putzmdrtelgruppen CS I> 1,5 N/mm2 und CS Il (P Ic u. P I1) siehe Technisches Merkblatt
Herbol Herboxan Plus*.




Beton

Faserzementplatten (asbestfrei):
unbeschichtet

Matte Dispersionsfarben-
beschichtungen, Siliconharz-
farbenbeschichtungen und

Kunstharzputze (bis max. 3 mm):

WEITERE HINWEISE

Herbol Herbidur Fassadenfarben/Acrylat-Fassadenfarben

Auf leicht saugenden, porésen
Oberflachen eine Grundbeschichtung
mit Herbol Tiefgrund Aqua*, je nach
Saugfahigkeit des Untergrundes max.
50 Vol.-% mit Wasser verdinnt.

Auf abgewitterten, stark saugenden
Untergriinden eine Grundbeschichtung
mit Herbol Beton Tiefgrund SB* oder
Herbol Multigrund SB*weiss
pigmentiert.

BFS-Merkblatt Nr. 1 beachten.

Auf neuen, stark alkalischen Platten
zur Vermeidung von Kalkaus-
bliihungen eine Grundbeschichtung
mit Herbol Multigrund SB*weiss
pigmentiert. Insbesondere sind
vorhandene Kanten griindlich zu
grundieren. Frei verbaute Platten sind
allseitig zu grundieren. Auf
abgewitterten, mehlig sandenden
Platten eine Grundbeschichtung mit
Herbol Tiefgrund SB* oder Herbol
Multigrund SB*weiss pigmentiert.

BFS-Merkblatt Nr. 14 beachten.

Auf leicht saugenden, porésen
Oberflachen eine Grundbeschichtung
mit Herbol Tiefgrund Aqua*, je nach
Saugfahigkeit des Untergrundes max.
50 Vol.-% mit Wasser verdinnt.

Im Regelfall, insbesondere bei
kontrastreichen Untergriinden bzw.

bei starken Farbtonunterschieden
zwischen Altbeschichtung und
Renovierungsfarbton muss in jedem
Fall eine Zwischenbeschichtung mit
Herbol Herbidur*, ca. 10 % mit Wasser
verdinnt, im neuen gewiinschten
Farbton erfolgen.

Im Regelfall, insbesondere bei
kontrastreichen Untergriinden bzw.

bei starken Farbtonunterschieden
zwischen Altbeschichtung und
Renovierungsfarbton muss in jedem
Fall eine Zwischenbeschichtung mit
Herbol Herbidur*, ca. 10 % mit Wasser
verdunnt, im neuen gewlnschten
Farbton erfolgen.

Im Regelfall, insbesondere bei
kontrastreichen Untergriinden bzw.
bei starken Farbtonunterschieden
zwischen Altbeschichtung und
Renovierungsfarbton muss in jedem
Fall eine Zwischenbeschichtung mit
Herbol Herbidur*, ca. 10 % mit Wasser
verdinnt, im neuen gewlnschten
Farbton erfolgen.

Hinweis: Zum Erzielen einer leicht
gefilliten, egalisierenden Oberflache
kann Herbol Silatec Extra* als
Zwischenbeschichtung verwendet
werden.

AkzoNobel

Eine satte, gleichméssige
Beschichtung mit Herbol Herbidur*,
max. 5 Vol.-% mit Wasser verdiinnt.
Je nach Farbton kann eine zusatzliche
Schlussbeschichtung erforderlich sein.

Eine satte, gleichméssige
Beschichtung mit Herbol Herbidur*,
max. 5 Vol.-% mit Wasser verdiinnt.
Je nach Farbton kann eine zusatzliche
Schlussbeschichtung erforderlich sein.

Eine satte, gleichméassige
Beschichtung mit Herbol Herbidur*,
max. 5 Vol.-% mit Wasser verdiinnt.
Je nach Farbton kann eine zusatzliche
Schlussbeschichtung erforderlich sein.

Hinweis: Herbol Herbidur* ist nicht fiir die Uberarbeitung elastischer und/oder rissiiberbriickender Altbeschichtungen
geeignet. Siehe Technische Merkblatter Herbol Flex-Fassadensysteme.

BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Bei der Beschichtung von Acryl-/Hybrid-Fugen- und Dichtungsmassen kdnnen aufgrund der hdheren Elastizitat
Risse und/oder Verfarbungen in der Oberflache auftreten. Aufgrund der Vielzahl der Produkte sind
Eigenversuche zur Beurteilung der Haftung durchzufiihren. Fir weitere Informationen zu Dehnungsfugen und
Dichtungsbandern bitte das entsprechende BFS-Merkblatt beachten.

Abzeichnungen von Ausbesserungen, Reparaturen oder Nacharbeiten in der Flache sind geméss BFS-Merkblatt
Nr. 25 selbst bei der Verwendung des Original-Beschichtungsstoffes unvermeidbar. Bitte BF S-Merkblatter Nr. 9
und Nr. 25 beachten.

Brillante, intensive Farbtdne kdnnen ein geringeres Deckvermdgen aufweisen. Wir empfehlen deshalb, bei diesen
Farbtdnen einen vergleichbaren deckenden, aus der Basis DU1 basierenden Farbton vorzustreichen. Evil.
konnen zusatzliche Deckanstriche erforderlich sein.

Vor Regen, extremer Luftfeuchte (Nebelndsse) und Frost bis zur vélligen Trocknung der Beschichtung
schitzen.

Unsere Fassadenfarben sind werkseitig mit verkapseltem Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall
ausgertstet und darf daher nur aussen eingesetzt werden. Die eingesetzten Konservierungsmittel minimieren
bzw. verzégem das Algen- bzw. Pilzbefall-Risiko. Mit Filmkonservierung ausgeriistete Fassadenfarben miissen
in ausreichender Schichtdicke aufgetragen werden, wir empfehlen, mindestens zwei Anstriche auszufiihren.
Gemass dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und Pilzbefall nicht sichergestellt
werden.

Einfach verlasslich.

3von 6



AkzoNobel

Farbtonabweichungen zur Originalfarbtonvorlage kénnen durch unterschiedliche Oberflachenstrukturen,
Glanzgrade, Applikationen und Lichteinfliisse verursacht werden. Die Saugfahigkeit des Untergrundes, das
Trocknungsverhalten und die Witterungseinfliisse wahrend und nach der Verarbeitung kdnnen ebenfalls zu
geringen Farbtonabweichungen fiihren. Dies ist kein Grund zu einer Beanstandung. Bei visuell erkennbaren
Abweichungen ist die Abnahme des Farbtones durch den verantwortlichen Auftraggeber zu bestétigen.

Die Grundierung darf keinesfalls einen geschlossenen, glédnzenden Film auf der Oberflache bilden. Der
Untergrund muss saugfahig sein, damit Herbol Tiefgrund SB* in den Untergrund eindringen kann. Dichte,
geschlossene, nicht saugende Untergriinde, wie z. B. intakte Dispersions-Altbeschichtungen, diirfen nicht mit
Herbol Tiefgrund SB* bearbeitet werden. Nicht auf Warmedamm-Verbundsystemen mit Polystyrol-Ddmmung und
polystyrolhaltigen Putzen verwenden.

Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Sollte Tiefgrund SB* untergrundbedingt glanzend an der
Oberflache stehen bleiben und muss daher verdiinnt werden, ist es nicht mehr VOC-konform. Alternativ konnen
die Flachen VOC-konform mit Herbol Tiefgrund Aqua* oder mit pigmentierten Grundierungen wie Herbol
Multigrund SB* weiss pigmentiert grundiert werden.

Grundierung und Beschichtungsaufbau mussen der jeweiligen Untergrundsituation angepasst werden. Ohne
genaueste Kenntnis dieser Voraussetzungen kdnnen keine verbindlichen Empfehlungen gegeben werden.

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren
ab. Diese sind inshesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Belastung und die Wahl
des verarbeiteten Farbtones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausfiihrung der Anstricharbeiten
mussen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Fiir die Haltbarkeit sind rechtzeitige
Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen BFS-Merkblatter,
insbesondere das BFS-Merkblatt Nr. 9 ,Beschichtungen auf mineralischen und pastdsen Aussenputzen®,
herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., und andere entsprechende
Verodffentlichungen.

Bei dichten, kihlen Untergriinden oder bei witterungsbedingter Trocknungsverzégerung konnen durch
Feuchtebelastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an der Oberflache der Beschichtung gelblich/transparente,
leicht glanzende und klebrige Ablaufspuren entstehen. Diese Hilfsstoffe sind wasserléslich und werden mit
ausreichend Wasser z. B. nach mehrmaligen starkeren Regenféllen selbstandig entfernt. Die Qualitat der
getrockneten Beschichtung wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte trotzdem eine direkte Uberarbeitung
erfolgen, so sind die Laufer/Hilfsstoffe vorzundssen und nach kurzer Einwirkzeit restlos abzuwaschen. Bei
Ausflihrung der Beschichtung unter geeigneten klimatischen Bedingungen treten diese Ablaufspuren nicht auf.
BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

An Betonfassadenflachen besteht das Risiko von Kalkausblihungen. Durch einen geschlossenen
Beschichtungsfilm wird der Wasserzutritt von aussen unterbunden und dieses Risiko minimiert. Zur Erzielung
einer geschlossenen Beschichtung miissen im Vorfeld vorhandene Poren, Lunker und Kiesnester mit geeigneten
Produkten Morteln-/Spachtelmassen bearbeitet werden. Bei vorhandenen Risschen-/Rissen ist Herbol Beton
Elastikfiller, evtl. in Kombination (einbetten) mit Kobau Elastikgewebe einzusetzen. Als Zwischen und
Schlussbeschichtung werden Herbol Herbidur-/ Housepaint, Beton-Finish oder Methacryl-Siegel empfohlen.

Neue mineralische Putzflachen erst nach Abbindung und Trocknung, Ublicherweise 4 Wochen, beschichten. Je
nach Witterung und Jahreszeit kann der Trocknungsprozess auch noch langere Zeit beanspruchen. Bei
friihzeitiger Uberarbeitung kann es durch hohe Alkalitét in Verbindung mit Feuchtigkeit, insbesondere bei dunklen,
intensiven Farbtdnen, zu Farbtonveranderungen kommen.

Bei mechanischer Belastung der Beschichtungsoberflache kann es bei dunklen, intensiven Farbténen aufgrund
der allgemein verwendeten Fillstoffe, zu sich heller abzeichnenden Markierungen (Schreibeffekt) kommen. Die
Qualitat und Funktionalitat der Beschichtung wird dadurch nicht beeinflusst.

Eine Verarbeitung im nebelarmen Spritzverfahren auf senkrechten Flachen ist mdglich. Spritznebel nicht
einatmen, geeignete Schutzkleidung tragen. Ein Spritzauftrag dient im Allgemeinen dem rationellen
Materialauftrag, die Flachen sind entsprechend nachzurollen. Geeignete Schutzmassnahmen treffen/einhalten,
um Farbnebel zu minimieren.

Die Oberflache von Beschichtungen kann sich im Laufe der Zeit durch Witterung, Feuchte, UV-Einstrahlung,
Ablagerungen und Lage des Objekts verdndern. Farbveranderungen kdnnen die Folge sein.

Auf zusammenh&ngenden Fl&chen nur Material einer Anfertigung verwenden oder die benétigte Materialmenge
mischen.

.
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HINWEISE DES UMWELTBUNDESAMTES ZUR VERARBEITUNG UND ENTSORGUNG VON BIOZIDHALTIGEN PRODUKTEN

N Pflanzen und Boden im Arbeitsbereich sind abzudecken.

Filmgeschutzte Produkte nur in der Lieferform verwenden.

& &

%\ ' Spriihnebel vermeiden.

Keine Reste in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Hautkontakt unbedingt vermeiden — weitere Hinweise unter www.wingisonline.de und www.gisbauapps.de

Bei maschineller Verarbeitung Splilwasser separat sammeln und entsorgen lassen.

@ ¥ @

Herbol Herbidur Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fiir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten
Fassadenfarben/ erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mégliche Beispiele zu verstehen. Wegen
Acrylat-Fassadenfarben der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der K&ufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung

entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere
Aligemeinen Verkaufsbedingungen.

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Gebinde mit Resten bei einer
Sammelstelle fiir Altlacke abgeben.
Ausgabe: April 2020

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert
diese Druckschrift ihre Gilltigkeit.
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http://www.gisbauapps.de/

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a

CH-6203 Sempach Station
.akzonobel.com
.herbol.ch
.sikkenscenter.ch

.
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https://www.facebook.com/sikkenscenter/

