Fassadenbeschichtungen
Technisches Merkblatt Mortel / Fuller / Spachtel / Diverse
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Sanierungsmaortel

Full- und Flachenspachtel fur aussen
und innen

I. Werkstoffbeschreibung

Hoch kunstharzvergutete, wetterbestandige Spezialspachtel-
masse, besonders geeignet fir Spachtelungen an Fassadenfla-
chen, in Feuchtraumen und an ahnlich stark beanspruchten Fla-
chen. Zum Glatten und Fllen sowie zum vollflachigen Spachteln
ohne Grundierung auf Beton, Putze, rohes Mauerwerk, Porenbe-
ton, Sichtmauerwerk, keramische Wandbelage (Fliesen) und
tragfahige Altbeschichtungen. Fur raue Untergriinde, Fassaden,
Decken- und Wandflachen, ungleichmassig abgescheibte glatte
Feinputzflachen, Putzansatze, Flachen mit Lunkern, etc.

Sehr geschmeidig in der Verarbeitung, sehr standfest, hoch fil-
lend, feinkornig, diffusionsfahig. Rissfrei auch bei grosseren
Schichtdicken, sicher und vielseitig in der Anwendung.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Spezialspachtelmasse, Weisszement-/Kunstharz-vergutet

Farbtdne Weiss

Druckfestigkeit 2 2,5 N/mmz2 nach DIN EN 998-1

Biegezugfestigkeit 6,1 N/mm2 nach DIN EN 1015-11

Haftzugfestigkeit >0,5 N/mm2 auf mineralischem Untergrund

p- Wert nach DIN EN 1015-19 15

Dichte 0.83 g/cm3 (Mittelwert)

Zusammensetzung Spezial-Kunstharz, Weisszement, Extender, Zuschlage, abge-
stimmte Zuséatze

Verpackung 20 kg netto

Gefahrenkennzeichnung Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung entnehmen

Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Die Kennzeichnung ist
auch auf dem Produkt-Etikett angegeben, die Hinweise sind zu
beachten.

Wichtige Hinweise Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweissen, Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub
und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gellfteten Be-
reichen durchfiihren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung
anlegen, falls erforderlich.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d. h., sie miissen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler-
und Lackierarbeiten. Alle Untergriinde mussen tragfahig, eben
(DIN 18202 bzw. 18203), sauber und frei von haftvermindernden
Ruckstanden sein. Die Vorschriften der DIN 18558, der DIN EN
998, der DIN 18363 sowie der VOB, Teil C in der jeweils neues-
ten Fassung sind zu beachten. Fensterbanke, Anbauteile abkle-
ben, Glasflachen, Natursteine, Keramik, lackierte und eloxierte
Flachen sorgfaltig schiitzen. Bei zweifelhaften Untergrtinden for-
dern Sie bitte unseren anwendungstechnischen Beratungsdienst
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Verarbeitungshinweise

Mischverhaltnis
Topfzeit
Auftragsverfahren

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch
Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Ein Sack Sanierungsmortel in ca. 9 | Wasser mit einem Elekt-
rorihrwerk oder Zwangsmischer mit ca. 600 U/Min. anmischen.
Nur soviel Kleber anrtihren, wie innerhalb von 45 Minuten (bei
18°C) verarbeitet werden kann. Hohere Temperaturen verkirzen
die Topfzeit!

Angesteiftes Material darf nicht wieder angerthrt oder verdunnt
werden.

Den angemischten Sanierungsmortel mit rostfreier Traufel
gleichmassig auf den Untergrund aufspachteln. Nach dem An-
ziehen ist ein Nacharbeiten wie z.B. Nachglatten oder Filzen
maglich.

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-
turbereich von mind. + 5°C und max. 30°C eingehalten, eine rel.
Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Gberschritten werden.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Frische Putz-
schicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu
schnellem Austrocknen schitzen.

Im Ubrigen gelten die jeweils giiltigen Merkblatter des SMGV
sowie die SIA-Normen V242/1 ,Verputz- und Gipserarbeiten“ und
V243/1+2 ,Verputzte Aussenwarmedammung”.

Abhangig von Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei
dinnen Schichten und Raumtemperatur nach Trocknung tber
Nacht. Tiefe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit konnen die
Trocknung verzogern.

1,0 kg/m2 fertige Mischung pro mm Schichtdicke.

In frischem Zustand mit Wasser.

Ca. 6 Monate im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kuhl,
aber frostfrei.

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu priifen.

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, gleichmassig aus-
getrocknet, frei von Ausbliihungen, Algen, Moos, Pilzbefall,
Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmittel sein.
Unterputze missen einwandfrei erhértet sein. Neuputze je nach
Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen
unbehandelt stehen lassen.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Empfohlener Aufbau

ZWISCHENBESCHICHTUNG
fur alle oben genannten
Untergriinde

SCHLUSSBESCHICHTUNG
fur alle oben genannten
Untergriinde

1.407 Sanierungsmortel
Fassadenbeschichtungen
Mortel / Filler / Spachtel / Diverse

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Reste einem qualifizierten Entsor-
gungsunternehmen bzw. Sammelstelle ab-
geben oder nach Aushéartung unter EU-
Abfallschliussel Nr. 101311 (gemischte
Bau- und Bruchabfélle) entsorgen.

www.herbol.ch

Ungeeignete Untergrinde:

Lackfarbenbeschichtungen, elastische Beschichtungen und Put-
ze, Kunststoffe, Holz, waagerechte Flachen mit stehendem Was-
ser bzw. Dauernassbelastung und begeh- oder befahrbare Fla-
chen, Kalkputze der Mértelgruppe CS | < 1,5 N/mm? (P I) etc.
Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzun-
gen, Russ und kreidenden Bestandteilen. Schadstellen und L6-
cher von grosserem Ausmass sind mit artgleichem Material aus-
zubessern. Saugende, mineralische Untergriinde sind mit Was-
ser vorzunassen, besonders glatte Untergriinde sind aufzurauen.

Sanierungsmortel mit rostfreier Traufel gleichmassig auf den Un-
tergrund aufspachteln. Nach dem Anziehen ist ein Nacharbeiten
wie z.B. Nachglatten oder Filzen mdglich. Sanierungsmortel lasst
sich auch mehrere Zentimeter dick in einem Arbeitsgang auftra-
gen.

Bei hoher Beanspruchung oder kritischen Untergriinden empfeh-

len wir die Einlage von Armierungsgewebe blau.
Mindestschichtdicke im getrockneten Zustand 3 mm.
Uberarbeitung der Armierungsschicht nach mindestens 1 Tag
Standzeit mit systembezogenen mineralischen oder mit Kunst-
harz-Strukturputzen. (Abhéangig von Temperatur, Schichtdicke
und Luftfeuchtigkeit.) Spachtelflachen nicht fluatieren.

Mit CHROMISIL Putzgrund oder POLYTON Putzgrund im Farb-
ton des nachfolgenden Deckputzes oder jeweils angepasste

Grundierung.

Je nach Einsatzgebiet bzw. gewiinschter Optik, mit allen
CHROMISIL Aussenputzen, POLYTON Innenputzen, sowie mit
Innen- oder Aussen-Dispersionen Uberarbeitbar.

Nicht mit Kalk- und Silikat-Farben oder -Putzen tUberarbeiten.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen
Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Be-
schichtungsaufbauten erheben wir keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als
mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der
Vielzahl von Untergriinden und Objektbedin-
gungen wird der Kaufer / Anwender nicht von
seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werk-
stoffe in eigener Verantwortung auf die Eig-
nung fur den vorgesehenen Verwendungs-
zweck unter den jeweiligen Objektbedingungen
fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten unse-
re Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Januar 2017
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Giltigkeit.
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a
CH-6203 Sempach Station
Telefon +41/41 469 67 00
Telefax +41/41 469 67 01
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch
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